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Témata přednášky

(i) tvorba polymerních struktur skenováním laserovým svazkem
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(ii) metamateriál – princip, “záporný“ odpor a index lomu

(iii) roubování Au nanostruktur na modifikovaný povrch

TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ + ELEKTRONIKA + OPTOELEKTRONIKA

(iv) formování polymerních struktur v elektrickém poli
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Au nanočástice na modifikovaném polymeru
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